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RETRATO FEMENINO
BUSTO DE MUJER

Titulo: Retrato femenino.

| l
: N° de informe: 293/06 !
: i

|
; N°de inventario: 140 inv. 1.804 v-159 |

| Coleccidn: Bustos.
Dimensiones: 69x48x22
Material: Yeso |
| Técnica: Vaciado . "
: Procedencia: Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
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DESCRIPCION

Busto de mujer clasico, en posicion frontal, con el cabello
recogido con una cinfa anudada en la zona superior de la
cabeza, con el hombro izquierdo cubiertol por un manto
que muestra la técnica de los pafios mojados y el hombro
derecho descubierto.

El torso completo de esta obra esta expuesto en los Museos
Capitolinos de Roma. !
Aparece en el inventario de 1.804 de la Real Academia

descrito como "Busto de una mujer moderno”.

TECNICA CONSTRUCTIVA

Obra realizada por la técnica del vaciado en yeso blanco de
alta calidad, en dos volteos consecutivos que se aprecian
en el perimetro del busto. No presenta lineas de sutura del
despiece del molde. El busto y la peana estan un'idos
mediante un hueso una costilla de rumiante de tamafio
medio y adherida mediante otro yeso de calidad inferior de
color grisaceo. La parte inferior de la peana esta reforzada
con un vastago de hierro. 4

En la zona alta de la peana presenta el n® 140 realizado
con tinta metaloacida.
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ESTADO DE CONSERVACION

CAPA SUPERFICIAL.:

Muy. deteriorada.

Cementacion de particulas de polucion ambiental .carbon,
polvo, provocado por la humedad que se muestra como
una costra gris en la dermis.

Tincion gris ocasionada por el arrastre agua de particulas
en la superficie.

Detritus de insectos.

Aranazos y roces.

Manchas provocadas por la oxidacion de adhesivos de
etiquetas.

Tincion y descohesion del yeso producidos por la oxidacion
del perno de hierro en la peana. :

No se encuentran restos de desmoldeantes.
ESTRUCTURA DE LA OBRA

Estable.

El perno de unién no presenta movimiento.

Pequefas roturas perimetrales en el busto.

Grietas de formacion.
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TRATAMIENTO REALIZADO

Documentacion Fotografica:

Analisis fisico - quimicos. Organolépticos.

Eliminacion de los restos en superficie mediante brocha y
aspirador.

Eliminacion mediante gomas de silicona de suciedad
superficial.

Limpieza quimico-mecdnica, mediante aplicacion de
emplastos filmogenos aditivando los disolventes
apropiados para la eliminacion de los diferentes
depositos.

Retirada mediante bisturi de yesos y depdsitos sélidos en
superficie.

Eliminacién mecanica de restos de oxidacién en el perno
visible.

Inhibicion de la oxidacion de hierro.

Proteccion del perno metalico con resina sintética.
Estucado de pequeiias perdidas.

Reintegracion cromatica de los estucos.

Proteccion y consolidacion mediante resina sintética del
perimetro inferior de la obra.
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RELACION FOTOGRAFICA:

. Etiqueta.

. Torso de mujer, "Museos Capitolinos”.
. Inicial frontal.

. Inicial lateral.

. Inicial lateral.

. Inicial trasera.

. Inicial interior de la peana.
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. Detalle, costilla de rumiante vastago de unién entre el
busto y la peana.

9. Detalle del progreso dé réstauracién.

10. Detélle del reverso, testigo de limpieza.

11. Final frontal.

12. Final lateral.

13. Final lateral.

14. Final trasera.

JUDIT GASCA ANGELES SOLIS SILVIA*VIANA



— l\l l\l L L e e R et e ol Tl B e e L ak B B e e ma e T | e P R e e B S~ ER B R B S SN

\ \ \ \ \ \

| W N AR 38 BN B

\

[
|

DHWA;V [BVS |
PCESSIFE) ICIS \
VIXITANNISKY)| |

MrN SENW L
; JEIN'Y F\s.
CESSIAPROTEA A

TEMATER ||

RO 1) ppe ]|




V-159

Busto de mujer
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TALLER DE vA CIADOS
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