RESTAURADORA Y CONSERVADORA DE BIENES cULTURALES JUDIT GASCA MIRAMON

INFORME DE CONSERVACION-RESTAURACION
Nifia Laurana o Settigniano

La joven de Lille
Vaciado en yeso
V-473
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ESTADO DE CONSERVACION

Obra de pequeiio formato realizada en yeso.

Suciedad superficial.

La superficie se encuentra desgastada y erosionada.

Pequefias pérdidas volumétricas en la base, que no afectan a la estabilidad
estructural de la escultura.

Pérdidas puntuales, roces y arafiazos repartidos por toda la obra.

Etiqueta de papel y restos de adhesivo.

Depdsitos superficiales compactados de composicion organica, posiblemente
arcilla.

Restos de yeso y desmoldeante en superficie.

Descohesion de la base.
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TRATAMIENTO DE RESTAURACION

Eliminacién quimico-mecanica de las sustancias ajenas a la obra con
Anjusil®.

Eliminacién de la etiqueta y los adhesivos.

Consolidacion de la base.

Estucado de pérdidas en la superficie.

Desestucado.

Reintegracion cromética.
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Madrid, 3 de octubre de 2020
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Los datos de atribucidn, fecha y otros aspectos técnicos de la obra, que puedan haber sido
modificados en el curso de la continua investigacion de las colecciones, son los que figuraban
en los archivos de la Academia en el momento de la intervencidn, cuya fecha aparece en el
informe. Las eventuales discrepancias entre los registros publicados y los informes de
restauracion se deben a la incorporacidén continua de nuevos datos como resultado de
sucesivos estudios.
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